Y |Datum : 15/10/2012
Ftfog sl BRsaR . Toeslagmateriaal naar EN 12620
Alpine Moréne
Blatt Nr : 1/1 Toeslagmaterialen voor beton
Nummer FPC certificaat : 1429-BPR-32-12620 Rev: 8 1429 Soortregister
Seortnummer - ' 303 400 304 402 1 350 306 | 308 315 316 352 342 354 322
Korrelgroep 0/2R 0/2CL. 0/2M 0/2CS 0/4R 0/4S 2/8R 4/16R 8/16R 16/22R 16/32R 4122R 4/32R
Korrelverdeling GF 85 GF 85 GF 85 GF 85 GF 85 GF 85 GC 85/20 | GC 90/15 G 85/20 GC 80/20 | GC 85/20 Gc 90/15 Ge 90/15
Toleranties voor de fussenzeven voor - )
groofkorrelig toeslagmateriaal ) B ) B " . = GT175 i i B GT17.5 GT17.5
Platte stukken (vlakheidsindex) - - - - - - F1 20 Fl 20 F120 F120 F120 F1 20 F120
Dichtheid (Mg/m®) + 0.03 2.64 2.65 2.65 2.66 2.65 2.64 2.59 2.61 2.59 2.61 2.61 2.6 2.63
Deeltjes kleiner dan 63pm 3 3 i3 16 f10 f3 1,5 1,5 71,6 1,5 f1,5 1.5 1.5
Kwaliteit van zeer fijn materiaal - - - SE 65 SE 85 - - - - - - - -
Weerstand tegen verbrijzeling = - - - - - LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 LA 20
- - - - - - SZ 22 Sz 22 SZ 22 SZ 22 57 22 SZ 22 SZ 22
Polijstgetal - - - ” A = = % g = - - N
Weerstand tegen afslijting van oppervlak - - - - - - - 5 - “ - : E
Weerstand tegen slijtage - - - - - - MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15
Weerstand tegen slijtage door spijkerbanden - - = - - = - - - - - - -
Chlaridegehalte (<in M-%) Cl 0,02 Cl10,02 Cl 0,02 Ci 0,02 Cl10,02 Cl1 0,02 Cl 0,02 C10,02 10,02 Cl0,02 10,02 Cl 0,02 Cl 0,02
In zuur oplosbaar sulfaat AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 A8 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS0,2 AS 0,2 AS 0,2
Totaal zwavelgehalte < 1% = 1% < 1% 1% <1% 1% 1% 1% < 1% <1% < 1% 1% 1%
Bindings- en verhardingsvertraging Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Gesen Geen Geen Geen Geen
Carbonaatgehalte 23 20 - - - - - - - - - - -
Waterabsorptie (WA,) 1% 1% <1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Vorst/dooi bestandheid - Tab 19 - - - - - MS 18 MS 18 MS 18 MS 18 MS 18 MS 18 MS 18
Vorst/dooi bestandheid - Tab 18 - - - - - - F1 F 1 F1 F1 e d F1 E: 1
ASR gevoeligheid - - - - - - - - - - - ~ -
Grove lichtgewicht verontreinigingen Geen Geen Geen Geen Geen Geen mLPCO0.1 mLPCO0.1 mLPCO.1 mLPC0.1 mLPCO.1 mLPCO.1 ml.PCO.1
Radioactieve straling NPD* Emissie van zware metalen NPD* Emissie van PAK's NPD* Emissie van andere gevaarlijke bestandelen NPD*
(-) No Performance Determined
i 0,
Sqort. Nr. | Korrelgroep OAOﬁggrenswaaOriesn volor door\;al Yplgens (mzm) I M 7 Toleranties naar Tabel 4 oder C1
303 0/2R <1 47 £ 25 80 + 20 905 - 4
- ; PP 400 0/2CL <1 16+ 15 58 + 10 91+ 5 100 C1i
Fajnkorrehg TOSSIagmdteﬂaal 304 0/2M <3 37+15 75+ 10 90+5 100 Ci
402 0/2CS 115 29+ 15 64 + 10 94 + 5 100 C1
350 0/4R 33 39+ 10 71+10 - 94 + 5 C1
306 0/4S <3 29+ 10 60+ 10 - 94 +5 Cc1
grenswaarden voor doorval volgens (mm) in M.-% e . .
5 v 55 g 112 15 557 3TE Toleranties naar Tabel 3
Grofkorrelig Toeslagmateriaal 315 4116R - - - 36-11+17.5 - : ? E GT 17,5
354 4/122R - - - - 36 -11+17.5 - - - GT 17,5
322 4/32R - - - - - 62 17.5 +8 - - GT17.5




